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ภาคผนวก


ภาคผนวก ก
ผลการวิเคราะห์หาโครงสร้างผลึกของไททาเนียมไดออกไซด์

การวิเคราะห์หาโครงสร้างผลึกด้วยเครื่อง X-ray Diffractrometer (XRD) ในภาคผนวกนี้จะแสดงผลในรูปกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Intensity กับ 
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รูปที่ ก.1 พีคการเกิดเฟสของไททาเนียมไดออกไซด์ที่ใช้กรดเปอร์คลอริก ความเข้มข้น 0.01 M
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งเผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เมื่อไม่ตั้งทิ้งไว้เลย
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รูปที่ ก.2 พีคการเกิดเฟสของไททาเนียมไดออกไซด์ที่ใช้กรดเปอร์คลอริกความเข้มข้น 0.01 M
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งเผาที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส เมื่อไม่ตั้งทิ้งไว้เลย
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รูปที่ ก.3 แสดงพีคการเกิดเฟสของไททาเนียมไดออกไซด์ที่ใช้กรดเปอร์คลอริกความเข้มข้น 0.01 M
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งเผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เมื่อไม่ตั้งทิ้งไว้เลย
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